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ABSTRAKT

W pracy przedstawiono przeglad literatury dotyczacej przemyslowego wykorzystania rodzaju paulownia.
Celem pracy bylo zweryfikowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania drewna paulowni oraz
mozliwo$ci uprawy przemystowych odmian paulowni. W pracy opisano botaniczng przynaleznosé, krotki
rys historyczny, wymagania klimatyczne, zastosowanie drewna i do§wiadczenia zwigzane z uprawg hybryd
paulowni. Na podstawie literatury mozna stwierdzi¢, ze glownym celem upraw w krotkich cyklach jest pro-
dukcja drewna na potrzeby przemystu celulozowego i cele energetyczne, a w mniejszym stopniu na inne po-
trzeby. Warto zauwazy¢, ze podawane parametry techniczne, sktad chemiczny, wymagane warunki wzrostu
i produkcja biomasy sa rozne zaro6wno dla gatunkdéw paulowni, jak i hybryd. Nie mozna jednoznacznie stwier-
dzi¢, ze paulownia jest gatunkiem uniwersalnym dajacym te same efekty w réoznych warunkach, ale nalezy
podja¢ probe zbadania uzytecznosci wyselekcjonowanych gatunkéw czy odmian dla specyficznych celow.

Stowa kluczowe: plantacje drzew szybko rosnacych, drewno paulowni, biomasa, odmiany paulowni

WPROWADZENIE

Od kilku lat bardzo dynamicznie wzrasta w Polsce za-
interesowanie uprawami wywodzacego si¢ z Azji ro-
dzaju Paulownia. Gatunki te sg znane przede wszyst-
kim z dynamicznego wzrostu i duzej adaptowalnosci
do ré6znych warunkéw klimatycznych. Wzrost popu-
larno$ci przyczynit si¢ do rozprzestrzenienia rodzaju
w wielu krajach na $wiecie 1 doprowadzil do stwo-
rzenia hybryd uprawianych gtéwnie w krajach potu-
dniowej Europy. O duzym zainteresowaniu paulownig
$wiadczg liczby podawane przez portale internetowe
1samych producentéw. Obecnie ostrozne szacunki mo-
wig o kilkuset tysiacach sztuk hybryd paulowni sprze-
danych i sadzonych w r6znych rejonach Polski. Same;j
odmiany ‘Oxytree’ sprzedano ponad 300 tys. sztuk
(Matuszak, 2018), z czego 160 tys. w 2017 roku (Ja-
no$, 2017). Rownoczesnie sprzedaje si¢ inne odmiany,
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takie jak ‘Shan Tong’ czy ‘Cotta Vista 2’. Duze zainte-
resowanie producentow i plantator6w nowymi obcy-
mi odmianami drzew i krzewdéw zmusza do podjecia
badan na ten temat oraz weryfikacji mozliwosci i ce-
lowosci wprowadzenia nowych gatunkow w Polsce.

Celem pracy byto zweryfikowanie aktualnego sta-
nu wiedzy na temat wykorzystania drewna paulow-
ni oraz mozliwo$ci uprawy przemystowych odmian
paulowni. W pracy przedstawiono przeglad literatury
dotyczacej prac naukowych prowadzonych nad pau-
lownig w innych krajach.

OPIS RODZAJU PAULOWNIA

Paulownia jest rodzajem ro$lin z rodziny paulownio-
watych (Paulownieceae), ktory historycznie zaliczany
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byt do rodzaju (Catalpa Scop.) i rodziny (Scrophu-
lariaceae Jussieu). Wspotczesne badania genetyczne
wplynely na zmian¢ przynalezno$ci systematycznej
paulowni. W rodzinie Scrophulariaceae i Bignonia-
ceae dokonano podziatéw oraz wydzielono osobna
rodzing Paulowniaceae, ktdra genetycznie jest nawet
blizsza Lamiaceae niz Scrophulariaceae (Kirkham
i Fay, 2009; Olmstead i in., 2001). Co do liczby gatun-
kéw nie ma jednomys$lnosci, wymienia si¢ od sze$ciu
do kilkunastu gatunkéw (Icka i in., 2016). Paulow-
nia ma tendencje do wyksztatcania wielu rozgalezien
na otwartej przestrzeni, w drzewostanie wyksztatca
pien prosty. Ma parasolowata nisko osadzong korone,
a czgsci zielone ro$liny sa pokryte drobnymi wtoska-
mi. Kora jest koloru brazowego do czarnego, gtadka,
pokryta licznymi przetchlinkami, z wiekiem pojawiaja
si¢ pionowe spekania. Roslina wyksztalca duze li§cie
o dlugosci 15-30 cm i szeroko$ci 10-20 cm (P. tomen-
tosa), u osobnikow starszych sg one mniejsze (Innes,
2009; Zhu et al., 1986). Paulownia ma gteboki i do-
brze rozwinigty system korzeniowy tworzacy liczne
rozgalezienia 1 si¢gajacy zwykle do 2 m glebokosci.
Rekordowe egzemplarze mialy system korzeniowy
blisko trzy razy szerszy od korony (Zhu et al., 1986).
Silny 1 szybko rozwijajacy si¢ system korzeniowy
w sprzyjajacych warunkach jest w stanie penetrowac
réwniez na glgboko$¢ wigksza, co moze by¢ wykorzy-
stywane np. do stabilizacji osuwisk (Osmanovic¢ i in.,
2017).

W Chinach mowi si¢ o paulowni: ,,[...] wyglada jak
shup w ciagu jednego roku, parasol w ciggu trzech lat
1 mozna je przecigc na deski w ciggu pigciu lat” (Zhu
et al., 1986). Najbardziej znang cecha paulowni jest
mozliwos¢ osiagania gigantycznych rozmiaréw w bar-
dzo krotkim czasie. Rekordowe przypadki opisywano
na terenie Chin, np. P. fortunei rosnaca w Kweichow
Province w wieku 80 lat osiggneta 49,5 m wysokoS$ci
przy 202-centymetrowej piersnicy, a objeto$¢ drewna
obliczono na 34 m?, inna w wieku 90 lat miata 224 cm
piersnicy i 44 m? objetosci drewna. Wérdod miodych
P. fortunei 11-letni egzemplarz wyrosty w Kwangsi
Chuang Autonomous Region mierzyl 22 m wysoko-
$ci przy piersnicy liczacej 75,1 cm, a migzszos¢é jego
drewna wyniosta 3,69 m®. Podobne rozmiary osigga
rowniez P. elongata (Zhu et al., 1986).
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HISTORIA

Najbardziej znanych i1 opisanych jest kilka gatunkow
paulowni, ktore byly uprawiane powszechnie w Azji.
Pierwsza i dominujaca jest Paulownia tomentosa
(Thunb.), ktéra ma dluga tradycje. W Azji jest zna-
na jako roslina uzytkowana w medycynie oraz jako
surowiec drzewny, a dane na ten temat pochodza juz
z okresu kilku wiekoéw przed nasza erg (Nagata i in.,
2013). Drzewo wyroznia bogata historia zwigzana
z jego uzytkowaniem dla celow kulturalnych, reli-
gijnych i medycznych. Opisy historyczne podaja, iz
paulownia miata zwigzek z cyklem narodzin i $mierci,
przez co byta wykorzystywana do produkcji trumien.
Posadzenie drzewka w przypadku narodzin cérki mia-
to zapewni¢ ochron¢ i powodzenie przysziej panny.
W Japonii drzewko wycinano przed $lubem, a z drew-
na robiono kufer na posag. W Chinach popularne byto
sadzenie drzewek wokoél domoéw dla zapewnienia
powodzenia, ale rowniez dla przyciagnigcia Feniksa,
mitycznego ptaka, siadajacego podobno tylko na drze-
wach paulowni, ktora miata zdolno$¢ odradzania sig¢
z pnia. Te 1 inne legendy §wiadczg o popularnosci tego
drzewa uprawianego na szeroka skale juz w III wie-
ku naszej ery (Zhu et al., 1986). Warto wspomnie¢, iz
uzywang obecnie nazwe ,,paulownia” nadano drzewu
na cze$¢ Anny Pawlowny Romanowej, wielkiej ksiez-
nej Rosji i pozniejszej krélowej Holandii, ktora spon-
sorowata druga ekspedycje Philippa von Siebolda do
Japonii w 1861 roku (Christenhusz i in., 2017).

WYKORZYSTANIE DREWNA

Paulownia ma drewno twardzielowe barwy jasnozot-
tej do jasnoczerwonej. Granica mig¢dzy bielem i twar-
dzielg nie jest wyraznie zaznaczona. Biel jest bardzo
waski i zawiera w sobie zwykle jeden Iub dwa stoje
roczne. Stoje roczne sg dobrze widoczne na wszyst-
kich przekrojach. Drewno ma strukture pierscienio-
wo-naczyniowg lub polpierscieniowo-naczyniowa,
czyli przyjmuje forme¢ posredniag miedzy strukturg
pierscieniowo-naczyniowg a rozpierzchtonaczyniowa
w roznym stopniu w zaleznos$ci od panujacych warun-
kéw wzrostu 1 rozwoju. Naczynia sg stabo widoczne
lub niewidoczne nieuzbrojonym okiem, promienie
drzewne sa widoczne tylko przy powigkszeniu (Zhu
et al., 1986). Pod mikroskopem naczynia majg ksztalt
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owalny i mozna je podzieli¢ na naczynia drewna wcze-
snego i naczynia drewna poznego mniejsze 3—10 razy.
Otoczone s3 do$¢ duzym pasmem migkiszu o réznym
ksztalcie, promienie rdzeniowe sg waskie, najczesciej
jednorzedowe o wysokosci do 0,5 mm, ale zdarzaja
si¢ rowniez wielorzedowe (Qi i in., 2014; 2016; Zhu
et al., 1986). Pod wzgledem wiasciwosci fizycznych
i mechanicznych paulownia jest podobna do rodzi-
mych gatunkow wierzb i topoli. Ggsto$¢ drewna przy
wilgotnosci 12% wynosi od 220 kg'm~ do 350 kg'm?,
najczesciej jednak oscyluje wokot 270 kg'm (Joshi
iin., 2015; Kaymakeci i in., 2013; Kozakiewicz, 2013),
przy czym P. elongata przyjmuje nieco wyzsze warto-
$ci niz pozostate dwa gatunki (Kaymakei i in., 2013).
Wytrzymato$¢ na zginanie statyczne w zalezno$ci od
gatunku wynosi od 23,98 MPa do 43,56 MPa, nato-
miast modut elastycznos$ci 2651-4917 MPa (Kaymak-
ciiin., 2013; San i in., 2016). Paulownia ma wysoki
wspotezynnik jakosci wytrzymatoSciowej bedacy sto-
sunkiem wytrzymato$ci do masy. W szczegoélnych za-
stosowaniach jest to bardzo ceniony parametr, zwlasz-
cza tam, gdzie sg3 wymagane konstrukcje bardzo
lekkie, ale wytrzymate, np. w panelach opartych na
budowie kompozytowej (San i in., 2016; Sobhani i in.,
2011). Przytoczone dane dotyczace wlasciwosci drew-
na wskazuja na do$¢ duze ich zréznicowanie, dlatego
mowiac o drewnie paulowni, nalezy mie¢ na uwadze
konkretny gatunek. Drewno jest wykorzystywane na:
sklejke, materiat budowlany (inny niz drewno kon-
strukcyjne), papier, fornir, reczne rzezby, drewniaki,
meble i artykuly kuchenne takie, jak garnki ryzowe,
wiadra na wode, miski i tyzki, laski (Innes, 2009;
Snow, 2015). Czesto wymienianym zastosowaniem
drewna paulowni jest przeznaczenie do produkcji in-
strumentéw muzycznych (Innes, 2009; Sidan i in.,
2010; Snow, 2015). Specyficzne parametry akustycz-
ne, niespotykane w drewnie §wierkowym, przesadza-
ja o zastepowaniu $wierka paulownig w niektdrych
instrumentach i w konsekwencji uzyskiwaniu nowe-
go brzmienia. Pozytywnie wypadly réwniez badania
przydatno$ci do produkcji otowkow i kredek. W te-
stach poréwnujacych drewno P. elongata z drewnem
powszechnie stosowanych w tych celach topoli (P, tre-
mula) ijatowca (J. excelsa) paulownia wypadta bardzo
obiecujgco pod wzgledem cenionych w tej produkcji
wiasciwosci (Kaygin i in., 2015). Z uwagi na kroétkie
cykle produkcyjne uzytkuje si¢ drewno nie tylko pnia,
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ale takze gatezi. Chociaz jest nizszej warto$ci i czgsto
towarzyszy mu drewno reakcyjne, to mozna je wyko-
rzysta¢ do produkcji papieru, nanocelulozy i w innych
zastosowaniach (Qi i in., 2014). Wiele badan dotyczy
jakos$ci wiokien drzewnych, ktore maja kluczowe zna-
czenie w przemysle celulozowym, wptywajac na wy-
dajno$¢ i jako$¢ produkcji. Jak stwierdzaja San i in.
(2016), na podstawie badan przeprowadzonych na
3-letniej plantacji, rozmiary wiokien przyjmuja war-
tosci typowe dla gatunkéw lisciastych uzytecznych
w tym typie przemyshu. Zawsze jednak nalezy mieé¢
na uwadze konkretny gatunek, poniewaz o ile dtugosci
wilokien réznych gatunkéw paulowni sa zblizone i wy-
noszg od ok. 0,82 mm do 1,002 mm, o tyle znaczgco
r6znig sie grubosci §ciany komodrkowej. Na przyktad
$rednia grubos¢ $ciany komodrkowej wtokien moze si¢
waha¢ wérod réznych gatunkow paulowni od 3,8 pm
do 8,6 um (San i in., 2016). Duza zawarto$¢ celulo-
zy (47,85%), uzyteczng dla przemystu celulozowego,
wskazuja Popovi¢ i Radosevi¢ (2011), rowniez zazna-
czajac, ze sktad chemiczny poszczegdlnych gatunkoéw
paulowni r6zni si¢ znacznie. Na podobne zaleznosci
i przydatno$¢ do produkcji celulozy zwracano tez
uwage w innych badaniach (Ashori and Nourbakhsh,
2009; Ates i in., 2008; Viloti¢ i in., 2015).
Wspotczesnie duzg popularno$é zyskuja planta-
cje paulowni zorientowane na produkcje biomasy.
Omawiane drzewo potrafi wyprodukowaé¢ w ciagu
roku tyle biomasy, co inne gatunki w okresie kilku lat
(Zuazo i in., 2013). W tym kierunku najlepiej spraw-
dzaja si¢ odpowiednio dobrane hybrydy, bardzo duze
sg jednak réznice miedzy nimi oraz regionami, w kto-
rych prowadzono do$wiadczenia. Badania dowodza,
ze np. uprawiany w Hiszpanii klon ‘Cotevisia 2° wy-
kazal si¢ 1,8 raza wigkszg produkcyjnoscig suchej
masy niz klon ‘Suntzu 11°. Jednak w dwoch lokali-
zacjach z sze$ciu badanych to Suntzu miat produkcyj-
no$¢ wigkszg. Oba klony w dwuletnim do§wiadczeniu
wykazywaly rekordowa produkcyjnos¢ w regionie
Villanueva del Rio y Minas (Sevilla province), gdzie
zebrano 7,2-14 t suchej masy z hektara (odpowied-
nio 3,2 t oraz 7,4 t wegla). Te same klony w innym
regionie Hiszpanii (Cordoba) wykazaty produkcyj-
no$¢ na poziomie 1,7-2,3 t suchej masy (Zuazo i in.,
2013). Dla poréwnania w 16-letnim doswiadczeniu
przeprowadzonym na P. fomentosa w Azji uzyskano
38,8 t wegla z hektara, a w do$wiadczeniu 21-letnim
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ponad 105 t wegla (Joshi i in., 2015). Do§wiadczenia
innych badaczy réwniez pokazuja, ze produkcja bio-
masy zalezy w duzym stopniu od odmiany, ktdrej uzy-
to w uprawie. Berdon Berdon i in. (2017) wykazali
bardzo stabg produkcyjnosé klonu X1 w poréwnaniu
z trzema innymi (112, COT2, L1) na przyktadzie do-
$wiadczenia 3-letniego prowadzonego w potudniowej
czesci Hiszpanii. Paulownia jest rowniez dobrym su-
rowcem do produkcji bioetanolu (Yavorov i in., 2014).

WYMAGANIA DOTYCZACE UPRAW

Paulownia jest znana jako ro$lina o wysokim stopniu
adaptacji do $rodowiska, do intensywnego wzrostu
wymaga jednak duzej ilosci wody, od 1000 1 do na-
wet 2000 I na sadzonke w pierwszym sezonie wege-
tacyjnym (Garcia-Morote i in., 2014). Wymaga gleb
przepuszczalnych o odczynie powyzej 5 pH (tab. 1).
Rozpatrujac introdukcje gatunku w chtodniejszych
strefach klimatycznych, nalezy szczeg6lnie wzia¢ pod
uwage mrozoodpornos$¢, ktora jest inna dla réoznych
gatunkéw. W granicach naturalnego zasi¢gu mini-
malne temperatury poszczegélnych gatunkéow wyno-
szg: —20°C dla P. tomentosa, od —15°C do —18°C dla
P. elongata i P. catalpifolia oraz od —5°C do —10°C
dla P. fortunei, P. Kawakamii 1 P. fargesii. Przepro-
wadzone eksperymenty introdukcji wewnatrz Chin

skutkowaty tylko cze$ciowa przezywalnoscig w tem-
peraturach nizszych (Zhu et al., 1986). Z uwagi na to,
ze hybrydy obecnie uprawia si¢ gtéwnie w potudnio-
wej Europie, brak jest potwierdzonych danych na te-
mat mrozoodpornosci poszczegdlnych hybryd.

Majac na uwadze dynamiczny wzrost w warun-
kach naturalnych i duzg zdolno$¢ adaptacji, od dawna
zaczeto rozwazaé mozliwo§¢ wykorzystania paulow-
nii w szybkiej produkcji surowca w uprawie. Drzewa
te osiggaja zazwyczaj 3040 cm pierSnicy w ciagu
10 lat i produkuja ok. 0,3-0,5 m? drewna, aczkol-
wiek w optymalnych warunkach uzyteczne drew-
no moze by¢ wyprodukowane w ciggu 5-6 lat (Zhu
et al., 1986). Wykorzystanie naturalnych gatunkow
w uprawach od wiekéw byto popularne w Chinach
1 Azji poludniowo-wschodniej. W pordéwnaniu z in-
nymi gatunkami paulownia pod wzgledem dynamiki
wzrostu wypada bardzo dobrze, nawet w zestawieniu
z najszybciej rosngcymi topolami (Navroodi, 2013).
Z czasem jednak plantacje naturalnych gatunkow za-
cz¢to zastgpowaé hybrydami, ktérych wprowadzenie
poprzedzaly rézne programy badawcze. Do produkcji
hybryd wybiera si¢ osobniki z kilku popularnych ga-
tunkéw cieszacych si¢ duza produkeyjnoscia i duzymi
zdolno$ciami adaptacji do srodowiska, np. P. elonga-
ta x P. fortunei (Garcia-Morote i in., 2014; San i in.,
2016), P. fortunei x P. tomentosa (Ayan i in., 20006).

Tabela 1. Wymagania srodowiskowe dla paulowni (na podstawie Icka i in., 2016)
Table 1. Environmental requirements of Paulownia (based on Icka et al., 2016)

Temperatura — Temperature

od —25°C do +47°C, optymalna +27°C
from —25°C to +47°C, optimal 27°C

Opady — Rainfall

Wysoko$¢ nad poziomem morza — Altitude

Temperatura gleby — Soil temperature
pH gleby — Soil pH

Glina — Clay

Zasolenie — Salinity

Norma $wiatla — Light requirement

500-2000 mm (700 mm w trakcie sezonu wegetacyjnego)
500-2000 mm (700 mm during growing season)

2400 m, preferowana wysokos$¢ ponizej 800 m

2400 m, preferred under 800 m
15-16°C
5,0-8,9
<25%
<1%

20 000 —30 000 lux
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Do najbardziej znanych hybryd nalezg: ‘Clon in Vi-
tro 112’ (Berdon Berdon i in., 2017; Icka i in., 2016),
‘Cotevisa 2°, ‘Sundsu 11’ (Zuazo i in., 2013), ‘Shan
Tong’ (Luca i in., 2014) oraz inne (Berdon Berdon
i in., 2017). Spotykane sa rowniez hybrydy powsta-
te w sposéb naturalny, np. P. taiwaniana powstata ze
skrzyzowania P. kawakamii i P. fortunei (Wang i in.,
1994). Po utworzeniu hybryd odpowiednie osobniki
sg selekcjonowane i rozmnazane w kulturach in vi-
tro (Gyuleva i Garelkova, 1993; Magar i in., 2016).
Hybrydy paulownii sg uprawiane w krotkich 6—10-let-
nich cyklach na potrzeby uzyskania drewna okragte-
go, natomiast cykle mogg by¢ jeszcze krotsze w celu
uzyskania biomasy (Berdon Berdén i in., 2017).

MOZLIWOSCI UPRAWY W POLSCE

W Polsce rodzaj Paulownia wystgpuje w ogrodach
botanicznych, jest sadzony rdéwniez jako drzewo
ozdobne. Paulownia wykazuje na tyle szybki wzrost,
ze poczatkowo ma wyglad rosliny zielnej. Dynamika
przyrostu i sila zyciowa sa glownymi przyczynami
prowadzenia upraw tego gatunku, jak rowniez zasad-
niczym zrédlem zmartwien co do cech inwazyjnych.
Masowe wprowadzanie nowego gatunku na teren
Polski wigze si¢ z obawami o zachowanie si¢ ro$li-
ny w Srodowisku. W niektorych panstwach pewne
gatunki paulowni zostaly uznane za niebezpieczne,
np. paulownie omszong (P. tomentosa) potraktowa-
no jako gatunek inwazyjny w Austrii (Essl, 2007).
W Czechach réwniez zwrdcono nan uwage i nadano
status gatunku obcego, wymagajacego statlego moni-
toringu (Pergl i in., 2016). W Polsce Panstwowa Rada
Ochrony Przyrody z duza rezerwa wypowiedziata si¢
na temat tworzenia w kraju plantacji hybrydy gatun-
kow P. eleongata i P. fortunei, znanych jako Oxytree
Paulownia Clon in Vitro 112 (C) (Opinia..., 2016).
Do USA paulowni¢ sprowadzono ok. 1840 roku (P,
tomentosa). Przez okoto 150 lat rozprzestrzenita si¢
po roznych stanach, sprawiajac wiele klopotow, kto-
re wywotaty burzliwa dyskusj¢ dotyczaca wszystkich
gatunkéw paulowni. Oficjalnie uznano P. tomentosa
za gatunek inwazyjny, do tego stopnia, ze w wielu sta-
nach zaczeto z nim walczy¢. Lagodniej potraktowano
P elongata, ktéra nie jest tak inwazyjna, ale tez jest
traktowana niechetnie. Paulownia w USA ma licznych
zaroéwno przeciwnikow, jak 1 zwolennikéw, a dyskusje
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na jej temat sa burzliwe ze wzgledu na istniejace tam
uprawy, ktore przynosza ich wiascicielom pokazne
zyski (Snow, 2015). W Bulgarii paulownia zostata
wprowadzona na poczatku lat siedemdziesiatych XX
wieku jako drzewko ozdobne, miejskie. Poczgtkowo
byta popularna P. tomentosa. Z. czasem zainteresowa-
no si¢ rowniez gatunkami P. elongata i P. fortunei, ale
dopiero hybrydy zostaly potraktowane jako produkt
potencjalny do wprowadzenia na szeroka skale (Gy-
uleva, 2008; 2010).

Gatunki obce, stwarzajace ryzyko biologiczne
i ekonomiczne, wymagaja najpierw badan, prowa-
dzonych przez instytucje niezalezne, stwierdzajacych
mozliwo$¢ wprowadzenia takich gatunkéw do uprawy
lub konieczno$¢ rezygnacji z ich wprowadzania. Wie-
le panstw prowadzi z powodzeniem plantacje hybryd
paulowni (réwniez w Europie), jednak rozwigzania
sprawdzone w jednych krajach nie gwarantujg takiego
samego efektu w odmiennych warunkach klimatycz-
nych i srodowiskowych. Rozpatrujac uprawy towaro-
we w Polsce, nalezy wzigé pod uwagg nie tylko dyna-
mike wzrostu, lecz rowniez dostepno$¢ wody (opady)
1 mrozoodpornos¢, ktora dla wielu hybryd nie zostata
jeszcze przebadana wystarczajaco. Dodatkowym ele-
mentem ograniczajgcym uprawy towarowe moga by¢
przymrozki, przez ktore roslina, zmuszana do wypusz-
czania nowych pedow, bedzie dawala stabsze efekty
uprawowe.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonego przegladu literatury
mozna stwierdzi¢, ze gldownym celem upraw paulowni
wkrotkich cyklach jest produkcja masy drzewnej na po-
trzeby przemystu celulozowego i energetycznego oraz
niektorych pozostatych gatezi przemystu drzewnego.
Warto zauwazy¢, ze podawane parametry techniczne,
sktad chemiczny, wymagania co do warunkow upraw
i produkcja biomasy r6znig si¢ w istotny sposob u roz-
nych gatunkéw paulowni oraz réznych hybryd. Warto-
$ci otrzymywane przez badaczy sa niekiedy rozbiezne
o kilkanascie, a nawet kilkadziesiat procent. Nie moz-
na stwierdzi¢ jednoznacznie, ze paulownia jest gatun-
kiem uniwersalnym i dajacym te same efekty w roz-
nych warunkach. Kazdorazowo nalezy podja¢ probe
badawcza w celu stwierdzenia przydatnosci wybra-
nych gatunkow lub ich hybryd do okreslonych celow.
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THE USE OF WOOD AND THE POSSIBILITY OF PLANTING TREES OF THE PAULOWNIA GENUS

ABSTRACT

The work presents a review of the literature concerning the industrial use of the Paulownia genus. The pur-
pose of the study was to analyse the current state of knowledge and potential for planting industrial hybrids
of Paulownia. The paper presents botanical affiliation, a brief historical outline, the use of wood, climate re-
quirements and experience with young hybrid crops. Based on the literature review, it may be concluded that
the main purpose of cultivation in short cycles is to produce wood pulp for the needs of the pulp and energy
industry rather than the other branches of the wood industry. It is worth noting that the provided technical
parameters, chemical composition, requirements for growing conditions and biomass production, differ for
the other species of Paulownia as well as various hybrids. It cannot be definitely stated that Paulownia is
a universal species and gives the same effects under various conditions, but an attempt should be taken to
determine the suitability of selected species or their hybrids for specific purposes.

Keywords: fast growing plantations, paulownia wood, biomass, hybrids of Paulownia
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